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SPRAWOZDANIE z BADAN nr 00011/22 z dnia 04.01.2022r

Rodzaj badan:
1. Zawarto§¢ lotnych substancji organicznych (VOC) Zakres: (0,1 — 80) %

Zakres: (0,7 — 850) g/l Metoda chromatografii gazowej z detekcja plomieniowo-jonizacyjna (GC-FID)

***Przedmiot badan: prébka Farba CONCRETTE FINI

Nr probki/prébek: 1. ZZ/00082/21/01 CONCRETTE FINI lkg

Nazwa i adres klienta: DK SERVICE Sp. z 0.0. Sp.k
ul. Wyszynskiego 22, 37-500 Jarostaw
NIP: 792-229-15-06

Data rozpoczecia badan: 08.12.2021r

Data zakonczenia badan: 10.12.2021r

Probke/peébki-pobral: Klient

Opis probki/prébel: 1. ZZ/00082/21/01 Prébka w opakowaniu zastepczym o pojemnosci lkg. Probka
g

nieuszkodzona, oznakowana nazwa produktu

Wyniki badan przedstawiono w Tabeli nr 1

Numer wydania: 4 z dnia 02.08.2021r

Strona: 1/3




ZKJ-36

SPRAWOZDANIE z BADAN nr 00011/22 z dnia 04.01.2022r

Wyniki badan: probka Farba CONCRETTE FINI
( opis przedmiotu badari)

Tabela 1

Prébka numer: ZZ/00082/21/01

Ip Rodzaj badania Metody badan wg: | Wymagania* Wyniki | Jednostka | Niepewno$é
OZPORZADZEN S - :

ROZWOIU » tnin 8 serpuia |  DAdafh el
2016 r.w sprawie ograniczenia
emisji lotnych zwigzkéw
organicznych zawartych w
niektérych farbach i lakimc.h
budynkéw 1 ich P
wykoin:zm_iowycﬁn. ! y
;Jb;dynkumi iJ!‘;III:: etemen;amiJ
konstrukcji oraz w mieszaninach
do odnawiania pojazdéw

Zawartos¢ lotnych substancji | ++PN-EN ISO Zalacznik nr 1,

organicznych (VOC) 11890-2:2013-06 Tabela 1. Kategoria A, 9.9 [g/1] "£0,6 [g1] |-

Zakres: (0,1 —80) % Metoda 2 Podkategoria | —Farby z

Zakres: (0,7 — 850) g/l efektem dekoracyjnym/

Metoda chromatografii Typ FW

1 gazowej

z detekcja ptomieniowo- Zawartoéé LZO

Jjonizacyjng maksymalna: 200

(GC-FID)

Urzadzenie Chromatograf gazowy Agilent Technologies 5/V

* Stwierdzenie zgodnosci w odniesieniu do: ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 8 sierpnia 2016 r.w
sprawie ograniczenia emisji lotnych zwiazkéw organicznych zawartych w niektérych farbach i lakierach przeznaczonych do
malowania budynkéw i ich elementéw wykonczeniowych, wyposazeniowych oraz zwigzanych z budynkami i tymi
elementami konstrukeji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdow: ZGODNY z wymaganiami w/w
Rozporzgdzenia

Osoba podejmujaca decyzjg dotyczaca zgodnosci:

UWAGI:
* wymagania — w przypadku gdy okreslona zostala norma przedmiotowa lub uznana specyfikacja dla wyrobu gotowego
" podane wartosci niepewnosci stanowig niepewnosci rozszerzone przy poziomie ufnosci 95% i wspdlczynniku
rozszerzenia k=2 i nie obejmuja etapu poboru probek (kiedy jest wymagana)

Wyniki badan odnosza si¢ wytacznie do prébki/prébek dostarczonej/destarezenyeh do badan.
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Podczas stwierdzania zgodnosci w odniesieniu do w/w wymagania, przyjeto:

[**X] zasady binarnej z uwzglednieniem pasma ochronnego, przy czym pasmo ochronne stanowi wartosé
niepewnosci rozszerzonej pomiaru przy poziomie ufnoéci 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2

Sprawozdanie opracowal:

Sprawdzil: WM Tuedt

Autoryzowal:
k.o:

- klient

- LKJ a/a

*jezeli dotyczy
** zaznaczy¢ ., X" wlasciwe

*** Informacje pochodzace od klienta

#+4+ Norma wycofana i zastapiona przez PN-EN 1SO 11890-2:2020-12, jednak ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 8 sierpnia 2016 r.w sprawic ia cmisji lotnych zwigzks mych

zawartych w nickiorych farbach i lakicrach do i ich clemeniow wy jowych, wy) yeh omz zwiazanych z budynkami i tymi ji omaz w mi
do odnawiania pojazdow przytacza normg badawczg PN-EN ISO 11890-2:2013-06

KONIEC SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci bez pisemnej zgody Laboratorium Kontroli Jakosei FFiL ,Sniezka ,.S.A.
W ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania klientowi przysiuguje prawo do reklamacji
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