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SPRAWOZDANIE z BADAN nr 00006/22 z dnia 03.01.2022r

Rodzaj badan:
1. Zawarto$¢ lotnych substancji organicznych (VOC) Zakres: (0,1 — 80) %

Zakres: (0,7 — 850) g/l Metoda chromatografii gazowej z detekcja plomieniowo-jonizacyjna (GC-FID)

***Przedmiot badan: probka Farba SUNDECO Sfoneczny Blask

Nr prébki/prébek: 1. ZZ/00077/21/01 SUNDECO Sloneczny Blask

Nazwa i adres klienta: DK SERVICE Sp. z 0.0. Sp.k
ul. Wyszynskiego 22, 37-500 Jarostaw
NIP: 792-229-15-06

Data rozpoczgcia badan: 08.12.2021r

Data zakonczenia badan: 13.12.2021r

Probke/prébki pobral: Klient

Opis probki/prébek: 1. ZZ/00077/21/01 Probka w oryginalnym opakowaniu o pojemnos$ci lkg. Probka

nieuszkodzona, oznakowana etykieta identyfikacyjna

Wyniki badan przedstawiono w Tabeli nr 1

Numer wydania: 4 z dnia 02.08.2021r

Strona: 1/3
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SPRAWOZDANIE z BADAN nr 00006/22 z dnia 03.01.2022r

Wyniki badan: prébka Farba SUNDECO Stoneczny Blask
( opis przedmiotu badar)

Tabela 1
Prébka numer: ZZ/00077/21/01
Ip Rodzaj badania Metody badan wg: | Wymagania* Wyniki Jednostka | Niepewnosé UWAGI

e i pomiaru U
2016 r.w sprawie ograniczenia
emisji lotnych zwigzkéw
organicznych zawartych w
niektérych farbach i lakierach
przeznaczonych do malowania
budynkéw i ich elementéw
wykoiczeniowych,
wyposazeniowych oraz zwigzanych
z budynkami i tymi elementami
konstrukcji oraz w mieszaninach
do odnawiania pojazdéw

Zawartos¢ lotnych substancji | ++-PN-EN ISO Zatgcznik nr 1,

organicznych (VOC) 11890-2:2013-06 Tabela 1. Kategoria A, 26,6 [gM "x£27[g1] |-

Zakres: (0,1 — 80) % Metoda 2 Podkategoria | —Farby z

Zakres: (0,7 —850) g/l efektem dekoracyjnym/

Metoda chromatografii Typ FW

1 gazowej ,

z detekcjq plomieniowo- Zawarto$é LZO

Jonizacyjng maksymalna: 200

(GC-FID)

Urzadzenie Chromatograf gazowy Agilent Technologies 5/V

* Stwierdzenie zgodnosci w odniesieniu do: ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 8 sierpnia 2016 r.w
sprawie ograniczenia emisji lotnych zwiazkéw organicznych zawartych w niektorych farbach i lakierach przeznaczonych do
malowania budynkéw i ich elementéw wykoriczeniowych, wyposazeniowych oraz zwiazanych z budynkami i tymi
elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdéw: ZGODNY Z wymaganiami w/w
Rozporzadzenia

Osoba podejmujaca decyzj¢ dotyczaca zgodnosci:

UWAGI:
* wymagania — w przypadku gdy okreslona zostata norma przedmiotowa lub uznana specyfikacja dla wyrobu gotowego
" podane wartosci niepewnosci stanowia niepewnosci rozszerzone przy poziomie ufnosci 95% i wspélezynniku
rozszerzenia k=2 i nie obejmuja etapu poboru probek (kiedy jest wymagana)

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do probki/prébek dostarczonej/destarezonyeh do badan.
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Podczas stwierdzania zgodnosci w odniesieniu do w/w wymagania, przyjeto:

[**X] zasady binarnej z uwzglgdnieniem pasma ochronnego, przy czym pasmo ochronne stanowi wartos¢
niepewnosci rozszerzonej pomiaru przy poziomie ufnosci 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2

Sprawozdanie opracowal: 4

Sprawdzil: @W

Autoryzowal: ds
k.o:

- klient

- LKJa/a

*jezeli dotyczy
#* zaznaczy¢ X wlasciwe

**#* Informacje pochodzace od klienta

+s24 Norma wycofana i zastgpiona przez PN-EN 1SO 11890-2:2020-12, jednak ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOIU z dnia 8 sicrpnia 2016 r.w sprawic ogmniczenia emisji lownych zwigzkéw organicznych

zawartych w niektorych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynkéw i ich el ow wykon wych, wyposazeniowych oraz zwigzanych z budynkami i tymi keji oraz w mi
do odnawiania pojazdow przytacza normg badawcza PN-EN1SO 1 1890-2:2013-06
KONIEC SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie nie moze by¢é powielane inaczej jak tylko w calosci bez pisemnej zgody Laboratorium Kontroli Jakosci FFiL. ,,$niezka .S.A.
W ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania klientowi przysluguje prawo do reklamacji
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